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1 Aufgabenstellung

Sie beauftragten uns mit der Prifung des Gleitverhaitens nach DIN V 18032-2:2001-04 an Ihrem
»OLI-AQUA SPORT 2K Parkettsiegel 51.10%, der auf einer Parkettoberflache (Holzart:Eiche)

aufgetragen war.

2 Durchgefiihrte Priifungen

Die Durchfithrung der Priifung des Giéitverhaltens erfolgte nach DIN V 18032-2:2001-04.
Dabei handelt es sich um ein nach DIN EN ISC/IEC 17025:2005 (DAR-Registriernummer
DAP-PL-2907.07) akkreditiertes Verfahren.

Prifklima: 23-50-2 nach DIN 50014,

3 Priifergebnisse

Die Priifungen erbrachten folgende Ergebnisse:

Tabelle 1: Priifergebnisse ,,OLI-AQUA SPORT 2K Parkettsiegel 51.10¢

Priifstelle Nr. Gleitreibungsbeiwert p

1 0,42

2 0,41

3 0,43

4 0,42

] 0,42
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4 Beurteilung

Grundlage far die Beurteilung des Gleitverhaltens sind die Anforderungen der

DIN V 18032-2:2001-04 von B min. 0,4; p max. 0,6.

Diese Anforderung wurde von dem Parkett-Versiegelungsmittel »OLI-AQUA SPORT 2K
Parkettsiegel 51.10“, erfuilt.
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